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DESCRIPCION
Perfil fabricado en acero galvanizado en forma de U de 37, 48, 62, 72 6 92 mm de ancho y longitud de 3 metros.

Tolerancias dimensionales segun Norma EN 14195:

DESCRIPCION UNF-38 UNF-48 UNF-62 UNF-72 UNF-92 ‘
Ancho A 37,00+-0,50 48,00+-0,50 62,00+-0,50 72,00+-0,50 92,00+-0,50 :
Ala B 28,00+-1 28,00+-1 28,00+-1 28,00+-1 28,00+-1 I
AlaC 28,00+-1 28,00+-1 28,00+-1 28,00+-1 28,00+-1 l

Espesor Nominal 0,55+-0,05 0,55+-0,05 0,55+-0,05 0,55+-0,05 0,55+-0,05 |

Recubrimiento 7-2750AZ100 Z-2750 AZ100 Z-275 o AZ100 Z-2750A7100  Z-2750AZ100 ‘
I EEEE——
MATERIAL

Canales conformados por plegado de chapa de acero galvanizado S220GD +Z275 o AZ100 o de similares caracteristicas y de 0,55+0,04 mm de
espesor (norma UNE-EN 10143) con certificado de calidad del proveedor.

|
COMPLEMENTOS (Contruccion de Tabiques y Trasdosados)

1) Montantes Serie NF
Perfiles en forma de C de 35, 46, 60, 70, 90mm de ancho y longifudes disponibles enfre 2,5y 4 m en acero galvanizado que se alojan en la parte interior del

canal. Disponen de una serie de ventanas en el alma a diferentes alturas para el alojaomiento de instalaciones en el tabique.

2) Placas de Carton-Yeso
Enelmercado existe unagran variedad de placas de cartén-yeso con excelentes propiedades aislantes tanto térmica como acustica, buen comportamiento

ante el fuego; destacando su facilidad de montaje y maniobrabilidad.

3) Manta de Fibra Mineral
Se disponen de mantas de fibra mineral colocadas entre las placas de cartén-yeso (tabiques) o entre la pared y las placas (trasdosados) para un aislamiento

acustico satisfactorio. Segln las necesidades se utilizan mantas de fibra mineral de cierto espesory densidad.

____________________________________________________________________________|
PROPIEDADES

Reaccion al fuego

Clase Al (Sin contribucién al Fuego), segun la Decision de la  Comisién 96/603/CE que establece dicha clasificacion a productos fabricados en acero
(ademds de otros materiales]) sin necesidad de ensayo, siempre que el contenido de material orgdnico sea inferior al 1% en peso o volumen.

Aislamiento Acustico

Para el acondicionamiento acustico de recintos con tabiques a base de placas de cartén-yeso se utilizan fibras de lana mineral de cierto espesor y densidad
(seguin las necesidades) alojadas entre las placas (tabiques) o entre las placas y la pared (trasdosados). Para un acondicionamiento acustico 6ptimo se
recomienda con-sultar la informacion técnica (comportamiento térmico y acustico) facilitada por el fabricante de las placas de cartén-yeso y de la lana de

roca que se instale con esta perfileria.

______________________________________________________________________________|
VERSION ACTUALIZADA

Para acceder a la versién mds reciente
del documento escanee este QR.

Versién 0
02 de Diciembre de 2024

THU Ceiling Solutions se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso. Se ha procurado que el contenido de esta
publicacién sea exacto, pero THU Ceiling Solutions no se hace responsable de los errores ni de la informacion que pueda inducir a error. Las sugerencias
sobre el uso final o la aplicacion de los productos o métodos de trabajo son meramente informativas y THU Ceiling Solutions no acepta ninguna

responsabilidad al respecto.
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